品質不良分析報告
廠商：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
檢驗日期：　年　　月　　日                    表單編號：

	品　名
	
	進料日期
	

	                        不良原因說明或圖示

	1.依據千友公司提供1MM孔徑孔邊緣破之切片圖如下:
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	2.切圖內之缺點


	                       對照參考文獻搜尋
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	                        文獻內容之探討


	

	                    依據文獻內容觀察客戶提供問題板之相關現象
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